
20,0 ± 1,5 

110 - 180 (melhor 120)

3,1 - 5,1 
Condições de 

estampagem 

Temperatura (°C)

Pressão (kgf/cm²)

Tempo (s) 

Substratos indicados 

0,4 - 1,0

Polietileno, Polipropileno, 

BOPP, filme aluminizado 

e papel couchê. 

12 ± 0,5 

Preto 
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Cor 

Espessura do filme de poliéster ( µm)

Espessura total do filme (µm)


